Capaver®
AkkordVlies Z150 K

Klassisches (K), vorpigmentiertes Zellstoff-Polyester-Vlies, welches speziell fir die Beschichtung mit
Airlessgeraten optimiert wurde.

P-BAY26-
04659

och

P-BAY26-
04309

Verwendungszweck Technischer Vlieswandbelag zur Hemmung von Netzrissen und zur Uberbriickung von kleinen Poren
und Lunkern. Durch die Variation von Farbton, Glanzgrad und Technik der Beschichtung kédnnen mit
Capaver AkkordVlies 150 K attraktive und individuelle Wandoberfldchen erzielt werden. Bei
Anderungswiinschen an das optische Erscheinungsbild oder bei neuen Nutzungsanforderungen an
die Oberflachen kénnen diese einfach, schnell und wirtschaftlich durch bedarfsgerechte Beschichtung
realisiert werden. Das Vlies hat die h6chstmdgliche Anwendungssicherheit beim Arbeiten mit
Airlesstechnologie.

Eigenschaften Kein Juckreiz - hohe Hautvertraglichkeit
Vorpigmentiert, dadurch hohe Abdeckung des Untergrundes
Bei Renovierung direkt Gberarbeitbar
Dimensionsstabil, risstiberbriickend
Klassifiziert gem. OkoTex Standard 100

Materialbasis Zellstoff-Polyestervlies

Lieferbare Typen Bezeichnung Vliesstruktur Gewicht pro m? RollenmaB

AkkordVlies Z150 K glatt ca. 150 g 50m x ca. 0,75m

Verpackung/GebindegréBen Liefereinheit: 4er-Karton
Lagerung Capaver Wandbelage trocken lagern.
Technische Daten Wasserdampfdurchlassigkeit (sD-Wert): 0,03 m =Klasse V1 (hoch)

Der sD-Wert wurde mit ca. 200g/m? CapaColl GK auf Akkordvlies Z150 K ohne Anstrich gepriift.

Ergénzungsprodukte Capaver CapaColl RF
Capaver CapaColl VK
Capaver CapaColl GK
Anstriche aus dem Caparol-Sortiment

Hinweis Baudynamische Risse kdnnen mit Capaver AkkordVlies Z150 K nicht beseitigt werden. Bitte beachten
Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblatter.
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Eignung geman
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

Untergriinde

Untergrundvorbereitung

Auftragsverfahren

innen 1 innen 2 innen 3 auBen 1 auBen 2

+ + O - -

(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet

Innenflachen aus mineralischen Putzen der Mértelgruppe PI, Pl und PlII, Gips- und Fertigputze der
Mortelgruppe P1V, Gipskarton, Gipsbauplatten, Betonflachen

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfahig, sauber, eben und frei von trennenden Substanzen sein.
Dabei VOB, Teil C, DIN 18366, Abs. 3. sowie unsere Technische Information Nr. 650 beachten. Die
untere Temperaturgrenze flr die Verarbeitung betragt +5 °C fir Objekt- und Umgebungstemperatur.

Kontrastreiche Untergriinde mit Capadecor DecoGrund oder Caparol HaftGrund EG beschichten.

Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / diinne Gipsschichten < 0,5mm

Bei Verwendung gipshaltiger, hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitatsstufe Q2/Q3
wird eine transparente, wassrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das
Maler&Lackierer Merkblatt Nr. 2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstérungen von Beschichtungen auf
verspachtelten Gips(karton)platten” des Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des
Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz.

Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastésen Spachtelmassen
bewahrt.

Klebstoff im Rollauftrag:

CapaColl VK oder CapaColl GK gleichmaBig mit einer Rolle auftragen und je nach 6értlichen
Temperaturverhaltnissen 1—2 Bahnen vorlegen. Nach dem Auftragen des Klebstoffes ist das
Kleberbett mit einer Rolle (Florhéhe 12 -14 mm) nachzurollen.

Achtung! Achten Sie besonders darauf, dass der Kleber méglichst gleichméBig verteilt ist, da
Anhaufungen von Kleber unter dem Vlies das abschlieBende Oberflachenbild negativ beeinflussen
kdnnen.

Klebstoffauftrag in Spritzverarbeitung:

Das Spritzverfahren eignet sich besonders beim Einsatz mehrerer Personen.

CapaColl VK kann direkt mit Airlessgeraten auf die Wand gebracht werden.

Optimal ist eine Klebermenge von 150 ym Nassfilmschicht.

CapaColl GK sollte je nach értlicher Gegebenheit mit 20 % Wasser verdiinnt werden.

Beim Spritzverfahren ist besonders auf den empfohlenen Materialverbrauch und die gleichméaBige
Verteilung zu achten, so dass nicht zuviel Kleber auf den Untergrund gebracht wird.

Nach dem Aufspritzen des Klebstoffes ist das Kleberbett mit einer Rolle (Florhéhe 12 - 14 mm)
nachzurollen.

Tipp! Fur detaillierte Informationen zum Spritzen von CapaColl beachten Sie das entsprechende
Spritzdatenblatt im Downloadbereich oder in unserem Handbuch der Spritztechnologie.

Klebstoffauftrag mit dem Tapeziergerat:

CapaColl RF und CapaColl VK sind hervorragend flr Tapeziergerate geeignet.

Bei Verwendung von CapaColl GK ist eine Verdinnung der Standardware mit 20 % Wasser
notwendig.

Die Materialeinstellung am Tapeziergerat (Bsp. TapoFix) sollte bei 1 liegen und sollte nicht
Uberschritten werden.

Bei der Verarbeitung mit dem Tapeziergerét ist die Weichzeit der Bahnen so gering wie mdglich zu
halten bzw. zu vermeiden.

Einbettung/Verklebung von Glasgeweben und Vliesen:

Zur Vermeidung von Strukturunterschieden niemals gestlirzt oder seitenverkehrt verkleben.

Fir das AkkordVlies Z150 K empfehlen wir grundsatzlich eine StoBverklebung, wobei auch im
Doppelnahtschnitt gearbeitet werden kann.

Die Bahnen missen im Nahtbereich dicht gestoBen sein. Dies darf aber nicht dazu fiihren, dass es
im StoBbereich zu einer Aufwdlbung und damit einem schlechten Nahtbild kommt.

Die verklebten Bahnen werden dann mit einer Andriickwalze unter ausreichendem Druck vollfl&chig
und blasenfrei an den Untergrund angedriickt. Uberstande werden unter Fixierung der Kanten mit
dem Tapezierspachtel abgeschnitten.

Wichtig! Generell ist auf den empfohlenen Materialverbrauch des Klebstoffes und die gleichméaBige
Verteilung zu achten, so dass nicht zuviel Kleber auf den Untergrund aufgebracht wird. Ein zu hoher
Materialeinsatz kann zum anschlieBenden Offnen der Nahte fuhren.

Tipp! Bei der Verklebung um lotrechte AuBenecken ist darauf zu achten, dass die Bahn mindestens
10 cm um diese Ecke herumgefiihrt wird. Bei nicht lotrechten Ecken ist das Vlies an der Ecke zu
trennen. Bei Verwendung von CapaColl RF kann AkkordVlies Z150 K im Renovierungsfall trocken von
der Wand abgezogen werden.



Beschichtungsaufbau

Trocknung/Trockenzeit

Hinweis

Gutachten
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Zwischenbeschichtung:

Die Zwischenbeschichtung bildet die Basis flr eine einwandfreie SchluBbeschichtung. Nach
Trocknung des Wandbelages wird die Zwischenbeschichtung passend zur SchluBbeschichtung
ausgefuhrt.

SchluBbeschichtung:

Die Auswahl der geeigneten SchluBbeschichtung richtet sich nach dem geforderten Beanspruchungs-
und Glanzgrad. Beschichtungen grundséatzlich nass in nass ausfiihren. Dies gilt auch fur
Beschneidebereiche.

Verklebte Bahnen vor Beschichtung durchtrocknen lassen.

Zur Vermeidung von Strukturunterschieden niemals auf einer Flédche gestlrzt oder seitenverkehrt
verkleben. Auf zusammenhangenden Wandflachen ausschlieBlich Ware einer Produktionscharge
verwenden.

Bei mittlerem Anspruch und weiBer bis leicht getdnter Beschichtung mit einer matten Innenfarbe
genlgt in der Regel ein Anstrich. Je nach Farbton, Glanzgrad, Oberflachenbeanspruchung,
Lichtsituation und Anspruch an das Oberflachenbild kann eine zweimalige Beschichtung erforderlich
sein. Grundsatzlich gilt die vereinbarte Leistung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber. Eine
Probebeschichtung wird vorab empfohlen.

Capaver-Wandbelage werden stets vor Verlassen des Werks sorgféltig geprft. Vereinzelte
produktionsbedingte Fehler kdnnen vorkommen. Diese sind an den Schnittkanten gekennzeichnet und
durch entsprechende Zugaben ausgeglichen. Solche Fehler berechtigen nicht zu einer Reklamation.
Grundsétzlich ist wahrend des Zuschneidens/Tapezierens der Bahnen auf Fehlerfreiheit des
Wandbelages zu achten. Die spatere Sichtseite ist auf der Rolle nach auBen gewickelt. Im Falle von
maoglichen Reklamationen missen die Chargen-/Kontrollnummer und Artikelnummer/-bezeichnung
bereitgehalten werden. Diese befinden sich auf dem Originalkarton des Wandbelages.
Beanstandungen nach erfolgter Verklebung von mehr als 10 Bahnen kénnen nicht anerkannt werden.

Prifzeugnisse und Gutachten

B Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102, B1

M Nichtbrennbarkeit nach DIN 4102, A2

[ Klassifiziert gem. OkoTex Standard 100

@ Dekontaminierbarkeit im Verbund mit Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Ubersicht der Brennbarkeitsklassen in Verbindung mit Capaver Akkordvlies Z 150
Beschichtung Brennbarkeitsklasse
CapaTrend A2
Malerit E.L.F. A2
CapaMaXxXX A2
Indeko-plus A2
CapaSilan A2
Sylitol Bio-Innenfarbe A2
Latex Samt 10 A2
Latex Satin 20 A2
Latex Gloss 60 A2
Nespri®Silan B1
SeidenLatex B1
Premium Clean B1
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid B1

Alle Prifzeugnisse und Gutachten kénnen unter www.caparol.de im Downloadbereich des jeweiligen
Produktes heruntergeladen werden.
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Entsorgung Capaver Glasgewebe und Vliese kénnen als Baustellenabfall entsorgt werden.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kdnnen in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeflihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
AuBendienstmitarbeitern Riicksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen.
Gultigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. tiber die Aktualitat dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdérfer StraBe 50 - D-64372 Ober-Ramstadt - Internet www.caparol.de - E-Mail info@caparol.de



