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Grundierfarbe WP

Pigmentierte Grundierfarbe auf Dispersionsbasis, 2:1

tigung und zur Haftvermittlung nachfolgender Disper-
sionsfarbenanstriche und Kunstharzputze.
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Produktbeschreibung

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Grundierfarbe

+  WeiB pigmentiert A
* Quarzgefllt (\m
« Kann 2:1 wasserverdinnt werden ALLFAcolor

+ Sehr gute Haftvermittlung
» Hohe Griffigkeit flir nachfolgende Putzbeschichtungen

AuBen und innen

» Schwach- bis mittelstarksaugende Untergriinde
» Ergiebt feste, tragfahige und griffige Oberflachen
« Zur Haftvermittlung nachfolgender Dispersionsfarbenanstriche und Kunstharzputze

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel

Dichte

Maximale KorngréBe
Glanzgrad

Verbrauch

Hinweis zum Verbrauch
Farbton

Geeignete Abténfarben

Verdiinnung
Untergriinde

Geeignete Untergriinde

Untergrundbedingungen

Stand: 09/26

Kunststoffdispersion

ca. 1,5 kg/l

S2 mittel (bis zu 300 um) nach DIN EN 13 300
Matt

Ca. 250 g/m? des unverdiinnten Materials flr eine Beschichtung auf glattem Untergrund. Auf rauen Flachen ent-
sprechend mehr.

Fir eine exakte Kalkulation bietet eine Probeflache am Objekt die beste Gewahr.
WeiB

Maschinelle Einfarbung mit systemgerechten ALLFAcolor- Abténpasten, werkseitige Einfarbung oder handelsibliche
Vollton- und Abtdnfarben bzw. Abténkonzentrate. Bitte beachten, dass bei geténter Ware die angegebenen Eigen-
schaften verandert, sein kénnen.

Wasser bis 2:1 (2 Raumteile Grundierfarbe + 1 Raumteil Wasser)

+  Ubliche mineralische Untergriinde (Putze, Beton, Mauerwerk)
»  Gipsputz

* Gipsbauplatten

* Gips-Wandbauplatten

+ Tragfahige mineralische und organische Altbeschichtungen

Der Untergrund muss tragfahig, eben, sauber, trocken, frostfrei und frei von haftmindernden Substanzen sein.
VOB, Teil C, DIN 18350 und 18345, Abs. 3 beachten. Die Untergrundpriifung erfolgt in Anlehnung an die BFS-
Fachregeln Nr. 20 und 20.1.
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Grundierfarbe WP

Untergrundvoraussetzungen  Beton
Schaldle, Fette und Wachse durch Netzmittelwéasche entfernen. Evil. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen.
Die Saugféhigkeit des Betons durch Benetzungsprobe priifen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Fach-
regel 1 bei AuBenbeschichtungen und BFS-Fachregel 8 bei Innenbeschichtungen.

Unterputze auBBen

Mineralische Unterputze missen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfarbungen, besonders
bei getdnten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstérke, bei
niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend langer. Zu hohe Temperaturen und geringe Luftfeuch-
te verlangern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen fluatieren. BFS-Fachregel 9 beachten.

Faserzement

Ggf. Reinigung, minderfeste Schichten entfernen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Bei Beschichtun-
gen auf Faserzementplatten BFS-Fachregel Nr. 14 beachten. Unbeschichtete, nicht tragfahige asbesthaltige Platten
dirfen entsprechend der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nicht mehr anstrichtechnisch behandelt werden. Bei
asbestfaserhaltigen Platten mit vorhandener tragfahiger Altbeschichtung zusétzlich die TRGS 519 beachten.

Gipsputze u.a. Innenputze
Evtl. vorhandene Sinterschichten entfernen. Flr Erstbeschichtungen auf gutes Eindringen der Grundierung, z.B.
durch Einsatz eines Tiefgrundes, achten. BFS-Fachregel 10 beachten.

Gipsbauplatten

Grundierung auf Saugféhigkeit einstellen. Bei haarrisstiberbriickenden Beschichtungen ganzflachig mit einem Vlies
armieren. BFS-Fachregel 12 beachten. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe sind vor der weiteren Beschichtung zu
isolieren.

Gipskartonplatten

Spachtelgrate abschleifen. Geschliffene Gipsspachtelstellen sowie die Gipskartonplatten entsprechend ihrer
Saugfahigkeit grundieren. Bei haarrisstiiberbriickenden Beschichtungen ganzflachig mit einem Vlies armieren. BFS-
Fachregel Nr. 12 beachten. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe vor der weiteren Beschichtung isolieren.

Holzwerkstoffe innen (Spanplatten, OSB-Platten, usw.)
Sind vorab mit einer geeigneten Gipsbauplatte oder Gipsfaserplatte zu Uberarbeiten, da sonst im StoBbereich mit
Rissbildung zu rechnen ist.

Porenbeton innen

In Rdumen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung raumseitig an den AuBenwénden ein zusétzlicher Feuchtigkeitsschutz
vorsehen. Dies kann evtl. durch einen zweikomponentigen Anstrich, wie z. B. Hydropox, erfolgen. BFS-Fachregel
11 beachten.

Unterputze innen

Mineralische Unterputze miissen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfarbungen, besonders
bei getdnten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstarke, bei
niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend langer. Zu hohe Temperaturen und geringe Luft-
feuchte verlangern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen fluatieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien
laut BFS-Fachregel 10.

Untergrundvorbereitung Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / diinne Gipsschichten < 0,5 mm
Bei Verwendung gipshaltiger, hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitatsstufe Q2/Q3 wird eine
transparente, wassrige Grundierung empfohlen. Auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr. 2 -9/2020 "Haftfestigkeits-
stérungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" vom Bundesverband Farbe Gestaltung
Bautenschutz und dem Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz wird verwiesen. Alternativ zur gipshaltigen
Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastésen Spachtelmassen bewahrt.

Verarbeitung

Auftragsverfahren Streichen und Rollen

Verarbeitung Das Material kann gestrichen oder gerollt werden. Bei starksaugenden Untergriinde empfiehlt sich eine vorherige
Grundierung mit einem Tiefgrund. Grundierfarbe WP muss in jedem Fall mit Wasser verdlinnt werden, da es sich
um ein konzentriertes Material handelt. Kritische Untergriinde vorab 16sungsmittelhaltig verfestigen.

Verarbeitungshinweise Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergriinden verarbeiten.

Beachten Durch den Einsatz natirlicher Rohstoffe kdnnen die angegebenen Durchschnittswerte von Lieferung zu Lieferung

geringfligig abweichen. Die Angaben beziehen sich auf WeiBware bzw. Standardware. Durch eine Abténung sind
Abweichungen mdglich.
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Praxis-Tipps

Temperaturgrenze

Trockenzeit

Reinigung der Werkzeuge
Hinweise

Produkt-Code

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage

Deklaration der Inhaltsstoffe
Sicherheitsdatenblatt
beachten

VOC Kategorie

VOC Gehalt

(in Gramm pro Liter)

WGK

Entsorgung

Stand: 09/26

Plastoelastische Fugen sollten nicht Uberarbeitet werden, da aufgrund der héheren Elastizitét der Dichtmasse
Risse im Anstrich oder Verfarbungen auftreten kénnen. Im Einzelfall sind hier Versuche zur Beurteilung der Eignung
durchzufuhren.

Neue mineralische Untergriinde
Neue mineralische Untergriinde erst nach Abbinden und Trocknung, frihestens nach 14 Tagen, besser 4 Wochen,
beschichten. Bei unglinstigen Trocknungsbedingungen kann die Wartezeit auch langer sein.

Haarrissiiberbriickende Beschichtungen auf Gipskarton
Eine haarrissuberbriickende Beschichtung auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten kann gemas VOB/C DIN 18363,
Abs. 3.2.1.2 nur mit dem zusatzlichen ganzflachigen Aufbringen eines Vlieses hergestellt werden.

Abklebearbeiten

Im AuBenbereich nur UV-bestandige Klebebander verwenden. Nach Abschluss der Anstricharbeiten, insbesondere
bei Dispersionsfarben und/oder héheren Schichtdicken, Klebebander sofort entfernen, um unsaubere Konturen zu
vermeiden.

Zwischen + 5 °C und + 30 °C fir alle Luft- und Untergrundverhéltnisse wahrend Verarbeitung und Trocknung.

Grundbeschichtungen miissen vor der weiteren Uberarbeitung trocken, Putz muss ausreichend abgebunden sein.
Die Wartezeit zur Uberarbeitung ist u.a. abhéngig von Witterungseinfliissen und der Schichtdicke. Bei niedrigen
Temperaturen und hohen Luftfeuchten verlangert sie sich.

Die Angaben beziehen sich auf 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und dienen als Orientierung.

» oberflachentrocken nach ca. 3 Stunden
» Uberstreichbar nach ca. 12 Stunden
» durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

BSW20 (M-GP01)

Achtung

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeits-
kleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Inhalt/ Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren. Enthalt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothia-
zol-3-on (3:1). Behandelte Ware, enthalt ein Biozidprodukt. Konservierungsmittel: BIT, MIT, CIT/MIT (3:1), Bronopol
(INN). Hotline fiir Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, mineralische Pigmente / Fullstoffe, Wasser, Glykolether,
Additive, Konservierungsmittel

Néhere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
EU-Grenzwert fiir den VOC-Gehalt dieses Produktes:
(Kat. A/a) 30 g/l (2010).

<19/
1 (schwach wassergefahrdend)

Inhalt und Behalter in Ubereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der
Entsorgung zuflihren. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/lUmwelt gelangen.
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GebindegroBen

Inhalt EAN-Code Artikel-Nr.
20.00 KG WeiB 4002822101589 754176
5.00 KG WeiB 4002822101657 754175

Systemzugehdrige und -erganzende Produkte

Orbit®-Hybrid
Orbit-Klassik-Sil
Orbit®-Hausfarbe LEF
Orbit®-Hausfarbe Guard

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der K&ufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen. Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten
Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Uber die Aktualitat dieser Fassung auf www.alligator.de
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